TOPCHEM                                     ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПАССИВАЦИИ  PPas
Инструкция применения жидкости для пассивации

1. Ознакомьтесь с картой безопасности жидкости.

2. Погрузите обрабатываемый элемент в раствор для пассивации на 20-30 мин.

3. Промойте элемент тщательно водопроводной водой. Оставшуюся после ополаскивания воду следует нейтрализовать с помощью нейтрализующей пасты.

4. Процесс пассивации следует производить в комнатной температуре.

